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INFORME DE ENSAYOQ / TEST REPORT
' FECHA RECEPCION | 1g02.08 SOLICITANTE / APPLICANT
DATE OF RECEPTION
AIDC {Asoc. Ind. de Optica)
Parc Tecnologic, sin - Agdo. 139
ASUNTO | ) 46980 - Paterna (Valencia)
SUBJECT ENSAYOS DE REACCION AL ] L
FUEGO (EUROCLASIFICACION) Alt Dfia. Natividad Alcon
En Representacion de:
“PINTURAS AYELENSES, S.L”
DESCRIPCION -
~ IDENTIFICACION - UNA MUESTRA REFERENCIADA: "ESMALTE SINTETICO PINAY".
vE LAS MUESTRAS :
DESCRIPTION AND
IDENTIFICATION OF
SAMPLES
ENSAYOS .
REALIZADOS | - DETERMINACION DEL CALOR DE COMBUSTION / DETERMINATION OF THE HEAT OF
COMBUSTION.
TESTS CARRIED OUT
Fecha Inicio: 18.02.2008
Fecha Finalizacién: 28.02.2008
SE ADJUNTAN -— MUESTRA(S) LACRADA(S) PAG. DE
ATTACHED SAMPLE(S) SEALED © PAGE OF
Central: Plaza Emilio Sala; 4 Unidades Técnicas: Crevillente: Tel. 96 668 06 59 Fax: 96 658 1189 www.aitex.es
E-03801 ALCOY {Alicante} SPAIN Ontinyent: Tef. 96 291 22 62 Fax; 96 291 20 81 www.madeingreen.com
Tel:+34 96 554 2200 - info@aitex.es Paterna: Tel. 96 131 81 93 Fax: 86 13181 83 www.abservatoriotextil.com

Fax: +34 86 554 34 94 www textil.org




RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL CALOR DE COMBUSTION
DETERMINATION OF THE HEAT OF COMBUSTION.
- Norma/ Standard: UNE-EN 1SO 1716:2002

Método de ensayo utilizado: Crisol / Test method carried out: Crucible

Equipo: Bomba de combustion./ Equipment: Combustion bomb.
Procedimiento de muestreo / Sampiing procedure: ---

Material a ensayar/ Test Material.
Descripcion del material / Description of the materiat; Esmaite sintélico blanco. / White synthetic enamei.

_Caracteristicas
" - Characteristics:

ustomer information” .- f -+

Referencia /Trade Name ESMALTE SINTETICO

PINAY
Especificaciones 66% DE SOLIDOS EN
Product specifications PESO
Aplicacion (uso final) * ESMALTE SINTETICO
Application (final use) PARA APLICAR EN
ESTRUCTURAS o
METALICAS

Densidad / pensity 1.3
(kgiL) '

* Para mas especificaciones, ver informe 2008AN1005 / For further detaifs see report 2008AN1005.

PAG.
PAGE




RESULTADOS / RESULTS

Acondicionamineto de la muestra / Sampie conditioning:

El acondicionamiento se realiza segin norma UNE EN 13238:2002. Segun esta norma el
acondicionamiento puede ser por tiempo o hasta peso constante de muestra.

The conditioning is in accordance with the standard UNE EN 13238:2002. According to this standard the conditioning must
be by fixed period of time or unfil sarnple constant weight.

Preparacion de la probeta: Secado — Triturado - Pastilla / Specimen preparation: Dry - Crumble - Pill
Equivalente de agua del equipo / EE vaiue : 2403.67 MJ/kg
Uso de material coayudante a fa combustion / Use of spiking material. ---

Numero de probetas ensayadas / Number of specimens tested: 5
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- RESULTADOS / RESULTS

DETERMINACION DEL CALOR DE COMBUSTION
DETERMINATION OF THE HEAT OF COMBUSTION.

Resultados/ Resuits:

Datos antes del ensayolre-festconditions  ©

1 Masa muestra/

1.0851 0.9332 0.7568 0.9363 0.6307
Sample mass {Q) o
2 Masa coayudante a
la ignicion / Spike 0 0 0 0- 0
mass (g)
3 Longitud alambre
ignicion / ignition wire 10 10 10 10 10

fength (cm)

les de ensayo/End of test condifions . "~

4 Incremento
temperatura cubeta
[ Bucket temperature
increase (°C)

1.8214 1.4800 19930 | 1.4830 0.9802

5 Lengitud alambre
ignicion / tgnition wire 0 _ it 3.5 25 .0
fengih (cm)

6 PCS (MJ/Kg) 16.7652 15.8128 15.8100 15.8185 15.5651

PCS Medio / Average

15.8138 MJ/Kg

Definiciones / Definitions:

- PCS : Calor de combustién de una sustancia cuando la combustion es completa y el agua-

producida ha quedado totalmente condensada en condiciones especificas. / Combustion heat of a material
when the combusticn is complete and the water produced i has been condensed in especific conditions.

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un
producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretenden constituir el tinico criterio de

valoracion del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el usé del producto. / Test resutts
corresponds to the sample behavior of a product, under specific conditions of the fest. It does nof pretend establish the
only one appreciate criterfon of the fire potential risk that would have the product.
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Fecha de emision del informe:
Date of issue: 28/02/2008

Raque!l Mufioz Gonzalez

Jefe Dpto. Comportamiento al Fuego
Head of Fire Behaviour Dept.
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CLAUSULAS DE RESPONSABILIDAD

1.- AITEX responde Unicamente de los resultados sobre los métedos de analisis empleados, consignados en el informe y
referidos exclusivamente a los maleriales o muestras que se indican en el mismo y que gueden en su poder, Iimitanc!o a
éstos la responsabilidad profesional y juridica del Centro. Salvo mencion expresa, las muestras han sido libremente elegidas
v enviadas por el solicitante.
2.- AITEX no se hace responsable en ningtin caso det mal uso de los materiales ensayados ni de la interpretacién o uso
indebide que pueda hacerse de este documento, cuya reproduccion total o parcial sin la autorizacion de AITEX, estad
totaimente prohibida.
3.- Los resultados se consideran propiedad del soficitante y, sin autorizacion previa, AITEX se abstendra de comunicarlos a
un tercero. Transcurrido un mes, AITEX podra utilizar los resultados con fines estadisticos ¢ cientificos.
4.- Ninguna de las indicaciones formuladas en este informe puede tener el caracter de garantia para las marcas comerciales
que en su ¢aso se citen.
5.- Ante posibles discrepancias entre informes, se procederd a una comprobacion dirimente en la sede centrai de AITEX.
Asimismo, el solicitante se obliga a notificar a AITEX cualquier reclamacién que reciba con causa en el informe, eximiendo a
este Centro de toda responsabilidad en caso de no hacerlo asl, y considerando los plazos de conservacion de las muestras.
6.- AITEX podr4 incluir en sus informes, andlisis, resultados, etc., cualquier otra valoracion que juzgue necesaria, aun cuando
ésta no hubiere sido expresamente soficitada. .
7 .- Las incertidumbres estimadas de los ensayos acreditados por ENAC se encuentran a disposicion del cliente en AITEX.
&.- Los materiales 0 muestras sobre los que se realicen los ensayos se conservaran en AITEX durante los DOCE MESES

_ postericres a la emisién del informe, por lo que toda comprobacién o reclamacién que, en su caso, deseara efectuar el

solicitante, se deberé gjercer en el plazo indicado. -

9.- Este informe sélo puede enviarse o entregarse en mano al solicitante o a la persona debidamente autorizada por &1,

10.- Este informe no sera valido si presenta tachaduras o enmiendas.

11.- Los ensayos marcados con asterisco (*) no estén incluidos en el alcance de la acreditacidn

LIABILITY CLAUSES

_1.- AITEX is liable only for the resuils of the methods of analysis used, as expressed in the report and referring exclusively fo
the materials or samples indicated in the same which are in its possession, the professional and legal Nability of the Centre

being limited to these. Unless otherwise stated, the samples were freely chosen and sent by the applicant.
2.- AITEX shall not be liable in any case of misuse of the test materials nor for undue interpretation or use of this documeni,
the reproduction of which, in whole or in part, is totally prohibited without the express permission of AITEX.
3.- The results are considered fo be the property of the applicant, and AITEX will not communicate them to third parties
without prior permission. After one month, AITEX may use the resulis for statistical or scientific purposes.
4.- None of the indications made in this report may be considered as being a guarantee for the trade marks mentioned herein.
5.- In the eventualily of discrepancies befween reports, a check to setile the same will be carried out in the head offices of
AITEX. Also, the applicants undertake fo notify AITEX of any complaint received by them as a resuit of the report, exempting
this Centre from all liability if such is not done, the periods of conservation of the samples being taken into account.
6.- AITEX may include in its reports, analyses, resulls, ete., any other evaluation which it considers nacessary, even when it
has not been specifically requesfed.
7.- The estimated uncertainties in the tests accredited by ENAC are at the client’ s disposal in AITEX.
8. - The tested samples will be stored in AITEX facilities during the next TWELVE MONTHS after the report emission. Any
verification or complaint, requested by the client, will be made during the mentioned period.
9.- This report may only be sent or delivered by hand to the applicant or to a person duly authorised by the same.
10.- This report will not be valid with deletions or amendments.
11.- Tests marked with an asterisk (*} are not incliided within the scope of the accreditation
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